




Via Sorte,2,24030
Barzana BG, Italy

Consistenza

Colore

Densità apparente (kg/m³) 

Viscosità 150.000 (rpm 5, mandrino 7)

Contenuto di solidi secchi (%)

Rapporto di miscelazione

Consistenza dell'impasto

PH della miscela

Temperatura di applicazione

Tempo aperto (secondo EN 1346)

Tempo di regolazione

Calpestabile

8.5

da +10°C a +40°C

20 - 30 minuti

ca. 40 minuti

dopo 5 ore

pasta

grigio

1250

72

pronto all'uso

Molto pastoso

 Dati di applicazione (a +23°C e 50% U.R.)

Verifiche finali

Forza di adesione
Resistenza alla temperatura 
dopo la polimerizzazione finale

5,7 N/mm²

da -20°C a +90°C


